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RESUMO 

O rendimento placa/lingote~ um_dos parimetros utiliza~os 

medir a eficiência de operação da linha de desbaste pesado. 

para 

Neste trabalho são apreseDtados !tens prioritários para melhoria 

de rendimento placa/lingote _obtido na USIMINAS fais como: 

- Otimização de programação; 

- Minimização de variações operacionais e 

- Modificações _ de mêtodos de trabalho. 

Estas atuações visam a melhoria de rendimento placa /lingote obt! 

do na USIMINAS a curto prazo sendo avaliada a eficiência delas . 

(*)_ Trabalho a ser apresentado no Seminário da COLAM, Rio de J~ 

neiro - RJ - Setembro de 1981. 
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Q~ente - Ipatinga - MC. 
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da Laminação de Placas e Escarfagem, Departamento de Meta

lurgia e Inspeção - Ipatinga - MC. 

(J)_ Membro da ABM - T~cnico Metalúrgico da Unidade de Metalur -

gia de Aciaria e Laminação de Placas, Departamento de Meta

lurgia e Inspeção - Ipatinga - MC. 
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1. INTRODUÇÃO. 

O rendimento placa/lingote é o rend~mento de matéria prima da 

linha de Laminação de Placas. Matéria prima adequada, métodos 

de trabalho eficientes, recursos humanos e materiais apro

priados são os requisit.os primordiais para obtenção de um bom 

rendimento. 

Um aumento de rendimento placa/lingote traduz uma maior efi -

ciência de operaçao e consequentemente tem-se: 

Economia de energia; 

- Redução de custo. 

Esforços têm sido dispendidos em muitas usinas siderúrgicas 

de todo o mundo no sentido de maximizar o rendimento placa/li~ 

gote, diminuindo o preço do s produtos e consequentemente aumen 

ta~do a margem de lucro da usina. 
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2. DESENVOLVIMENTO. 

Diversas sao as origens dos fatoras influentes no 
placa/lingote . da USIMINAS(l). 

rendimento 

Neste trabalho foram abordados somente um grupo de fatores, ou 

pala sua maior influência ou pela passibilidade de tomada de 

contra-medida eficaz a curto prazo. Assim os fatores abordados 

sao: 

Rendimento placa/lingote de programação; 

- Variação de peso de lingote; 

- Variações dimensionais ( espessura e largura); 

- Pardas por carepa. 

2.1- Rendimento Placa/Lingote de Programação. 

Para baixo rendimento placa/lingote de programação normal 

mente se tem baixo rendiment9 placa/lingote obtida. 

Esta influência é pronunciada ~m material destin~da a Cha 

pas Grossas senda que na material de Tiras somente ocorre 

sob determinadas condições ( limitação do peso máxima de 

placas). O motivo desta nítida influência em placas para 

Chapas Grassas é porque todas as dimensões, assim como as 

\ pesos de cada uma sio pré-determin~das a que nao ocorre .{'\ 

ITT em placas para Tiras; sendo a~sim, mesmo q~e o lingote a-

O presente maior quantidade de material bom que a programa-

(\; do, este excesso deve ser descartada ( vide figura I ). 

Da mesma forma, aumentar indiscriminadamente a rendimento 

placa/lingote de programação não é uma atuação correta p~ 

ra melhoria da rendimento obtida,pois pode-se ter queda 

deste devido ao sucamente de placas na Tesoura, ou afe

tar sensivelmente o rendimento de escarfagem devido alta 

geração de placas reserva par falta de comprimento. 

Assim uma das maneiras de se alterar estes rendimentos e 

fazer um estudo estatístico com base em dados obtidos, gr~ 

pados ordenadamente em população de características homo-

gêneas. 
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Desta forma foram desenvolvidos estudos e olterações nas 

tabelas de rendimento placa/lingote para materiai de Cha

pas Grossas, conformo figuras II e III ·em anexo. 

Contudo, por vêzes o rendimento placa/lingote de program~ 

ção é aquém do tabelado e as causas principais sao: 

- Carga mínima de convertedor; 

- Lingotamento indireto; 

- Peso mínimo de lingote; 

- Aproveitamento de lingotes. 

2~2- Influência da Variação do Peso de Lingote no Rendimento 

Placa/Lingote. 

A variação de peso de lingote obtido na Aciaria em rela 

çao ao programado, tanto para ~ais quanto para menos, é 
nociva ao processo a partir da Laminação de Placas( 2 ). 

Observa-se que em mat~rial destinado a Chapas Grossas, on 

de as dimensões das placas sao pré-fixadas, a influência 

de variação de peso de lingote é muito mais acentuada do 

que em material destinado a Tiras. 

Diversos sao os fatores responsáveis por estas variações 

de peso, entre os quais podem ser relacionados: 

- Rendimento em aço; 

- vazamento de base de lingoteiras; 

- Rabo aberto; 

- falta de retorno de aço; 

- Variação de volume de lingoteiras; 

- formação excessiva de cascao; 

- Desgaste de placas de base; 

- Precisão de balança de lingotamento; 

- Erro de operação. 

Alguns estudos foram feitos sobre a influência da varia

ção do peso de lin go te obtido na Aciaria em relação ao 

programado no rendime n to placa/lingote. Porém como estain 

fluincia é maior em mat e rial de Chapas Grossas, em geral 

todos eles a analisa ram neste tipo de material. Como suma 

rio das conclusões do estudo s desenvolvidos tom-ses 

Uma variação do 100 kg no peso obtido de lingote em 
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relação ao programado, poda acarretar, em material desti

nado a Chapas Grossas, uma queda da até 1,0% no randiman

~o placa/lingote obtido. 

O gráfico da figura IV ( em anexo) ilustra a influência 

da variação do peso de lingote obtido por peso de lingote 

programado no rendimento placa/lingote da material desti

nado a Chapas Grossas. A seguir tem-se os resultados des

tas variaçõ~s conforme o quadro abaixo: 

DESTINO 1 GRAU DESOXIDAÇÃO I X (Kg) (J(Kg) 

T 
Efervescente 67,75 187,60 

~ 

I Capeado 44,10 206,00 

R Semi.:.acalmado 36,00 193,BO 
A 

Acalmado 14,50 195,00 
s 

Estabilizado 39,10 169,10 

Semi-acalmado 52,70 158,40 
CG 

Acalmado 78,40 217,50 

- Variação de peso de lingote em 1979. 

De posse destas variações estabeleceu-se em conjunto ( A

ciaria + Laminação de Placas) metas para variação de pe

so de lingote ( X, (f) obtido na Aciaria em relação ao 

programado. 

2.3- Influência Devido a Variações Dimensionais de Placas (Es

pessura e Largura). 

Considerando a definição de rendimento placa/lingote, uma 

variação dimensional de placas não tem influência no ren 

dimento obtido. 

Contudo, apesar da existência na USIMINAS de balança jun

to a Tesoura de Placas, o peso desta não é reconhecido co 

mo oficial devido a razões diversas. 
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Assim, na USIMINAS o peso de placa obtido é tomado a par

tir do produto do volume da placa pelo peso específico me 

dio. 

Considerando que somente o comprimento das placas é real, 

devido a inexistência de medidores de espessuras e largu

ras de placas a quente, o volume das placas obtidas é to

mado como o produto de espessura e largura programadas e 

comprimento obtido na Tesoura ( medido ). Desta forma uma 

variação acarretar~ uma alteração no volume de placas ob

tidas, consequentemente nos pesos e rendimentos placa/li~ 

gota obtidos. 

Variaçõ e s dimensionais de placas, devido às característi

cas do p ro cesso e equipamentos, nã~ são tão pequenos sen

do, por vôzes, muito influentes no rendimento placa/lin -

gota obtido. 

A. variação do rendimento placa/lingote 

da espessura, sendo: 

é proporcional 

- Comprimento placa obtido programado; 

- Largura obtida de placa = programada. 

Obtém-se: 

Po = Ep X Lp X Cr X o 

Pr = Er X Lr X Cr X 'ó 
Onde: 

- Po = peso obtido de placa; 

- Ep = espessura programada de placa; 

- Er = espes s ura real de placa; 

- Lp = largura programada de placa; 

- Lr = largura real de placa; 

- Cr = comprim e nto re a l de placa; 

- Pr = peso obtido de placa ( dimensões roais 

- 1 = poso específico ( 7,75 10-6 Kg/mm 3 ) . X 

Sendo: 

Pr = Po + f-.p Er Lr = Lp 

ro + 11 P = ( Ep + .1 E ) x Lp x Cr x 1f 
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Dividindo 3 por 1: 

.ÓP = .ÓE 

Po Ep 

Sendo PL = 
Po 

rr- , para um acrés~imo .6.P teremos um 

correspondente, assim 

Po Po + P PL =rz = tz •6i 
.ôp 

Po 
= 4-1 

Comparando 4 com 5 tem-se: 

ti. E 

Ep 
X 100 X 100 

- rz = rendimento placa/lingote; 

- PL= peso obtido de lingote; 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 

- Po = peso de placa obtido ( conside r a ndo Ep ). 

Ob s e r va -se que qua n to ma io r a varia ç ão de e s pessur a, p a -

r a meno res e s pessur a s de .pla c a, maior in fluê ncia no re ndi 

me nta pl a ca/l i ngote obtido. 

O g ráf ico d a f igura V mos t ra a inf l uência da e s pess ura . de 

p laca no rendimento placa/l ingo te . 

2.4- Influência da Variação de Largura de Placa no Rendimento 

Pla c a/Lingote. 

Com r aciocí ni o an á l og o a o a pl i c ado p a ra espessura det e r -

mina-se q ue : 

t.L 
Lp 

X 100 X 100 

No gráfi c o da fi gu ra VI, t em-se as influências das varia

çõe s de l à r gur a de pl a c as , no rendimento placa/lingote. 
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A tabela da figura VII mostra a influência da espessura e 

da largura de placas no rondimento placa/lingote -em fun -

ç~o das variações dentro das faixas de ·tolerincia. 

Como contra-medidas foram diminuíd as estas disper s ões de 

valores de dimensõe s de placas e oficializado o pe s o obti 

do na balança de placas. 

2.5- Influência das Perda s por Ca~epa . 

Durante o proc e ssamento na área de Laminação de 

existem basicamente duas perdas por carepa: 

- No período de reaquecimento de lingote e 

- Durante operação de e scar fagem a quente. 

Placas 

vá rias experiências têm sid o desenvolvidas no Forno-Poço 

com objetivo princjpal de mini~izar consumo de energia. 

Sendo a perda por ca repa função do tempo de forno, com a 

redução deste, haverá/ consequentemente uma redução do Ín

dice de ca re pa, com po ss ível economia de energia. 

Para análise do perda por ca repa no p rocessament o do ma -

teria l na máquina de escarfagem a quente ( Hot-Scarfer ) , 

de ve-se proceder da mesma forma em que foi feita para in

fluência de acerto dimensional . 

As s im , para se escarfar na Hot - Scarfe r , o acabamento no 

Laminado r deve visar um excess o de espe s sura e largu ra vo 

ma terial, a ser r emovido por esta operação. 

A profundidade de esca r fagem varia de O a 2mm/face. 

O cálculo de perda de rendimento placa/lingote devi do ao 

pro cessamento do material n a máquina do escarfagem a q ue~ 

te ( Hot- Scarfer ) pode ser feito através das Fó rm ulas: 

1 

Í;:i.E ~? 1 
( 1 ) 

E 

1 

.ll L 11Zz ] ( 2 ) 

L 7, -

1 
~7, 6,Z1+'6~, ( 3 ) 
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onde: 

/::. E= o dobro da profundidade de escarfagem (mm); 

[: espessura programada de pl~ca (mm); 

8'l} = influência no rendimento placa/lingote devido a 

escarfagem na espessura; 

o dobro da profundidade de escarfagem (mm); 

largura programada de placa (mm); 

influência no rendimento placa/lingote devido a es 
carfagem na largura; 

·influência total no rendimento placa/lingote devi
do a escarfagem a quente. 

Como contra-medidas foram reestudados as padrões de aqueci -

mento de lingotes e a nao utilização da máquina de escarfa 

gema quente para determinado tipo de material em função de 

seu processamento anterior e posterior. 

3. CONCLUSÃO. 

Mediante medidas abordadas para melhoria de rendimento pla

ca/lingote obteve-se um aumento médio de 1,857% deste, com 

implicações diretas em: 

- Aumento de produtividade ( t/h de placas) e 

- Redução de custo de produtos. 
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1 1 ~ ©® 

Cp ( 1 J • Comp. pro9. ploco 1 

Cp (2 J • Comp. pro9- ploco 2 

e ( mdx.J 

1 e 7 - Linhos imo9inórios ( base e topo l 
2 e 6 - Linhos básicos ( base e topo l 
3 e 4 • Cortes sucessivos de 100 em 100mm ( defeitos l 

8 • Corte de material bom (B l devido o limitoç(Jo 
de peso e/ou comprimento máximo. 

C.G. 

TIRAS 

FIGURA I - Perdas por SX devido a rendimento de programação 
baixo . 
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LINGO. LARG. ESPESSURA OE PLACA (mm) 

TEIRA 
~BELA PLACA 

100- 139 140 - 179 180 219 220 - 259 ~ 260 -
(mm) 

Rend . li Rend. li Rend . li Rend. li Rend . li 

1000 
L - 12 Ant. 1100 81,0 - 81,5 - 81 ,5 - 81,0 - 81,0 -

Ant. 
1100 

80,0 - 80,5 

L - 14 
1200 

- 80,5 - 80.0 - ao.o -

Atual 1200 82,5 • 2,5 82, 5 +2,0 82 ,0 • 1,5 83,0 +3.0 83,0 • 3,0 

1250 
Ant. 80,5 - 80,5 -

1400 
80,5 - 80,0 - 80,0 -

A-14 
1250 81,0 -t-0,5 8 1,0 • 0.5 82,5 +2,0 82,0 +2,0 82,0 • 2,0 

Atual 

1400 82,0 + 1,5 8 _3,0 • 2,5 83,0 +2,5 83,0 -+ 3,0 .83,0 + 3,0 

1350 
' Ant. 80,5 - 80, 5 - 80,5 - ao.o - ao.o -

1500 
l-18 

1 

Atuol 15 00 8 1,0 -+ 0,5 81,5 • 1,0 82,0 + 1,5 82.0 -t-2,0 83,0 + 3,0 

1600 83,0 - 82,5 - 82,0 - 8 1,5 - 81 ,0 -
Ant. 

N - 20 
1800 83, 0 83,0 82, 5 - 8 2 , 5 - 82,0 -- -

Atual 1800 83, 5 + 0 ,5 83,5 • o.s 8 4,0 + 1, 5 8 4,0 + 1,5 84,0 ~2.0 

F IG U R A I I - Tabelo d e rendim e n t o placa / lingote de programoçoo 

de Acoimado chapa s grossos. 
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LINGO. LARG. ESPESSURA OE PLACA (mm) 

PLACA TABELA 100 - 139 140 - 179 180 - 219 220 - 259 <!:. 260 
TEIRA 

fmml ll Rend. A Rend . A Rend. A Rend . A Rend. 

1000 Ant . 85,5 85,5 85,5 85,0 85,0 
L-12 

1100 Atual 86,0 86,5 86.5 86,0 86 ,0 

Ant. 85,5 85,5 85,5 85,0 as.o 
1100 -1,0 -0.5 -o;s OP -o.s 

L-14 
Atual 84,5 85,0 85,0 85,0 84,5 

Ant. 86,0 86,5 86,5 86,0 86,0 
1200 -1,5 1,5 -1,5 -1,0 -1,5 

Atual 84,5 85,0 85,0 85,0 84,5 

Ant. 85,5 85,5 85,5 85,0 85,0 
1250 -0,5 -0,5 - 0,5 + 0,5 "i-1,0 

Atuei 
A -1 4 

85,0 85,0 as.o 85,5 86,0 

Ant. 86,0 86,5 86,5 86,0 86,0 
1400 -1,0 -1,0 -1,0 o.o + 0,5 

Atual 85,0 85,5 85,5 86,0 85,5 
1350 

Ant. 85,0 85,5 85.5 as.o 84, 5 1500 

L-1 8 13 50 Atual 84,0 -1,0 84,0 -1,5 84,5 - '·º 85,0 º·º 85, 5 + 1,0 

15 00 Atuei 84,0 - 1,0 84 ,5 - 1,0 85,0 - 0,5 85,0 º·º as.o +0,5 

Ant . as.o as.o 85,0 84,0 83,5 
1600 -1.0 -1.0 -0,5 + 0,5 +0,5 

N-20 
Atual 84,0 84,0 84,5 84,5 8 4.0 

Ant. 85,0 85 ,0 as.o 84, 0 83,5 
1800 - ~o - 1.0 -0,5 +O,S +0,5 

Atual 84,0 84,0 84,5 84,5 84,0 

FIGUf-n TI J - Tnt,,.-10 de rcr,n,rncnto placa / lingo te de programaçao 
de S •.':1~1 - 1\c;; ;m o;"10 ct1apas grossas . 
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Peso 
Ploco 

( t 1 

15 

14 

12 

li 

09 

o 

10 li 12 13 14 15 16 Peso lino. 1 t J 

FIGURA IV - Relação do peso de 1,ngote com o peso de placa 
através do rendimento placa /lingote . 
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FIGURA V - v~riaçõo de rendimento placa / lingote, em material de chapas grossos, em função do variação 
de espessura de placas ( Obtido - Programado l. 
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FIGURA VI • Variação de rendimento placa /lingote. em material de tiras, em função do variação 
de largura de pfaca ( Obtido - Progmmado ). 
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GRAU PADRÃO VISADO OBTIDO 

DESTINO OES~XL 0/Mt.~ D. º.'\ .1 "I\ DIMENSÕES 
OACAO TOLERÂNCIA 

MÁX . MA X. MÁX. MÉDIAS tJ. tJ. '\ 

ESP . (-51 + 10) + 'º - 8,90 + 1 - 0,89 230 + 1,6 - 0,62 

EF LARG. ( o; + 15) + 15 - 1,82 + 7 - 0,85 1115 + 8.1 - 0,65 

TOTAL - 10,72 - 1,74 - ,. 27 

ESP. ( - 5; + 'º) + 10 - 9,00 + 1 - º· 90 238 + 1,5 - 0,57 

CA LARG. ( O; + 15) + 15 - 1,85 + 7 - 0,86 1117 + 8,8 - 0,71 
r TOTAL - 10,85 - 1, 76 - 1,28 
1 
R 

ESP. ( - 5; + 10) + 10 - 9,00 + 1 - 0,90 236 + 3,2 - 1,22 

A SA LARG. ( o; + 15) + 15 - 1,85 + 7 - 0,86 1454 + 8,6 - 0,53 
s TOTAL - 10,85 - 1,76 - 1,75 

ESP. ( - 5; + 'º) + 10 - 8,50 + 1 - 0,85 230 + 2,7 - 1,00 

AC LARG. ( O;+ 15) + 15 - '· 74 + 7 - 0,82 1170 + 7,6 - 0,55 

TOTAL -10,24 - 1,67 - 1,55 

ESP. (-5; + 10) + 10 - 8, 50 + 1 - 0,85 236 + ,. 6 - 0,58 

EE LARG . ( o; + 15) + 15 - 1,74 + 7 - 0,82 1150 + 7,2 - 0,53 

TOTAL -10,24 - 1 ,67 - 1,11 

ESP. (O; + 15) + 15 .• 12,53 + 3 - 2, 51 180 + 5,4 - 2,51 

SA LARG. (-10;+20) + 20 - 1,97 + 4 - 0,33 1475 + 3 ,8 - 0 ,22 

e TOTAL -14,50 - 2,84 - 2,73 
(3 

ESP. (O ; + 15 ) 15 - 12 ,00 3 2,40 190 + 4 , 3 - 1, 81 + + -
AC LARG . ( - 10;+20) + 20 - 1,60 + 4 - 0, 32 1360 + 2,8 - 0,16 

TOTAL -1 3,60 - 2,72 - 1,97 

FIGURA VII - Variac;õo máximas de rendimento placa / lingote em flllCÕO das voriacões 

de dimensões de placas dentro das fa ixas de tolerância. 
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