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Resumo 
Fibras extraídas de cascas de coco vêm sendo utilizadas em regiões temperadas e 
tropicais, particularmente em países do terceiro mundo como o Brasil, para fabricação de 
compósitos de interesse mundial como painéis para construção civil e estofamento de 
veículos. O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo da variação com a 
temperatura dos parâmetros dinâmico-mecânicos de compósitos com matriz poliéster 
incorporada com fibras de coco. Diferentes percentagens em peso de fibras de coco, até 
40%, foram misturadas com resina poliéster ortoftálica e, após prensagem, curada por 24 
horas à temperatura ambiente. Ensaios de DMA (dynamic mechanical analysis) foram 
realizados em equipamento TA para se obter os módulos de armazenamento e perda, bem 
como a tangente delta para cada diferente compósito. Os resultados desses parâmetros 
revelam que a incorporação de fibra de coco diminui a rigidez viscoelástica da matriz 
poliéster, embora provoque um aumento entre os compósitos com até 30% de fibra. Além 
disso, ocorrem modificações na temperatura de transição vítrea e no pico D de relaxação 
com maior percentual de fibras de coco. A interação destas fibras com as moléculas da 
matriz reduz a mobilidade das moléculas do poliéster e justifica os resultados obtidos. 
Palavras-chave: Fibra de coco; Compósito; Matriz poliéster; Comportamento dinâmico-
mecânico; Temperatura de transição vítrea. 

 
DYNAMIC-MECHANICAL EVALUATION OF POLYESTER MATRIX COMPOSITES 

INCORPORATED WITH COIR FIBERS 
Abstract 
The coconut fiber extracted from the fruit shell, known as coir fiber, is being applied as 
composites of worldwide interest for building panels and automobile seat cushions, in 
temperate and tropical regions, particularly third world countries like Brazil. The objective of 
the present work was to carry out a study on the temperature variation of the dynamic-
mechanical parameters of polyester matrix composites incorporated with continuous coir 
fibers. Different weight percentages, up to 40 wt.% of coir fibers were mixed with orthophtalic 
polyester resin and, after press molding, cured for 24 hours at room temperature. Dynamic-
mechanical, DMA, tests were conducted in a TA equipment to obtain the storage modulus, 
the loss modulus and the tangent delta for each different composite. The DMA results 
revealed that the incorporation of coir fibers decreases the viscoelastic stiffness of the 
polyester matrix, even though an increase among the composites is promoted up to 30 wt.% 
of fiber addition. Moreover, modifications in the glass transition temperature and in the D 
relaxation peak occurred with greater coir fiber percentage. The interaction of these fibers 
with the matrix molecules reduces the polyester molecular mobility and justifies the results of 
this evaluation. 
Key words: Coir fiber; Composites; Polyester matrix; Dynamic-mechanical behavior; Glass 
transition temperature. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Compósitos poliméricos reforçados com fibras extraídas da casca do coco 
apresentam vantagens específicas sobre outros compósitos tais como o baixo custo e 
maleabilidade.[1-4] Estas vantagens tornaram estes compósitos de fibra de coco os mais 
apropriados para certos usos industriais como mantas para proteção de solo e estofamento 
de automóveis.[5,6] Por outro lado, o uso destes compósitos exige diferentes solicitações 
mecânicas que podem abranger condições estáticas, quase-estáticas e dinâmicas. O 
comportamento mecânico em condições quase-estáticas, através de ensaios de flexão, foi 
objeto de outras publicações.[7-11] Nestas constatou-se que as fibras de coco não 
contribuem de maneira apreciável como reforço de compósitos com matriz poliéster. 
Entretanto, a resistência mecânica destes compósitos é suficientemente elevada para 
permitir sua utilização como elementos não estruturais para a construção civil na forma de 
painéis de vedação e forros. A dificuldade da fibra de coco em reforçar o compósito foi 
atribuída[9] ao seu baixo modulo de elasticidade em confronto com o da pura resina 
poliéster. Além disto, a fibra de coco apresenta uma baixa tensão interfacial com a matriz 
de poliéster, o que reduz a resistência mecânica quase-estática do compósito.[11] 
 Do conhecimento dos autores do presente trabalho, até o momento não foram 
realizadas investigações sobre o comportamento mecânico em condições dinâmicas 
de compósitos poliméricos reforçados com fibras de coco. A técnica de avaliação 
dinâmico-mecânica, sobretudo com variação da temperatura, vem sendo utilizada 
para a determinação de propriedades de compósitos reforçados com fibras 
naturais.[12,13] Esta técnica, conhecida pela sigla inglesa DMA, permite avaliar 
comportamento viscoelástico bem como a região de transição vítrea de compósitos 
poliméricos. Os parâmetros avaliados: modulo de armazenamento, E’, modulo de 
perda, E”, e a tangente delta, tan G, servem como indicadores para o nível de 
interação entre a matriz polimérica e a fibra incorporada como reforço. Muitos 
estudos de DMA já foram realizados em compósitos poliméricos reforçados com 
fibras sintéticas,[14-16] para mencionar alguns. Por outro lado, existem relativamente 
poucos trabalhos sobre DMA em compósitos poliméricos com fibras naturais,[12,13,17-

19] nenhum investigando fibras de coco.  
 Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo exploratório e 
preliminar da variação com a temperatura dos parâmetros dinâmico-mecânicos de 
compósitos com matriz poliéster incorporada com fibras de coco. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 
 Fibras extraídas da casca de coco foram adquiridas na forma de grandes 
mechas emaranhadas que, após simples limpeza e secagem na temperatura 
ambiente, apresentaram o aspecto ilustrado na Figura 1(a). Destas mechas, fibras 
foram individualmente separadas, Figura 1(b), e tiveram suas características 
reportadas em outra publicação.[11] 
 Para a confecção dos corpos de prova compósitos, iniciou-se com a colocação de 
ate 40% em peso de fibras de coco alinhadas em um molde retangular de 57 x 13. mm. Em 
seguida, verteu-se a resina poliéster ortoftálica insaturada juntamente com o endurecedor, 
dentro do molde. Os corpos de prova com 3 mm de espessura assim confeccionados, 
Figura 2, foram curados à temperatura ambiente por pelo menos 24 horas e então 
submetidos a ensaios de DMA, no modo de flexão em três pontos em um equipamento da 
TA Instruments, modelo DMA-298, operando na freqüência de 1 Hz, fluxo de nitrogênio e 
taxa de aquecimento de 3°/min, pertencente ao IMA/UFRJ.  
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Figura 1 – Aspecto das fibras de coco: (a) mecha emaranhada como adquirida; (b) fibras individuais 
retiradas da mecha. 

 

 
Figura 2 – Corpos de prova dos compósitos incorporados com fibras de coco. 

 
 Curvas da variação de E’, E” e tan G com a temperatura foram 
simultaneamente registradas entre -100 e 180°C para cada corpo de prova. Além 
disso, duas seqüências de ensaios foram realizadas no mesmo corpo de prova. A 
Figura 3 apresenta o equipamento utilizado neste estudo 

(a) (b) 
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Figura 3 – Equipamento da TA Instruments utilizado nos ensaios de DMA. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A Figura 4 ilustra o conjunto de curvas dos parâmetros dinâmico-mecânicos 
obtidos em função da temperatura para a resina poliéster pura. A Figura 5 ilustra as 
mesmas curvas para o compósito com 40% de fibra de coco. 
 

 
Figura 4 – Variação dos parâmetros dinâmico-mecânicos com a temperatura para a resina poliéster 
pura. 
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Figura 5 – Variação dos parâmetros dinâmico-mecânicos com a temperatura para o compósito com 
40% de fibra de coco. 
 
 Através de curvas como as das Figuras 4 e 5 pode-se identificar possíveis 
pontos associados à temperatura de transição vítrea, Tg, do material. Estes pontos, 
indicados em cada uma das curvas, são estimativas visuais e dão uma idéia do 
grande intervalo de variação da Tg. No presente estudo, este aspecto do 
comportamento dos compósitos mostra que o valor máximo da Tg, identificado no 
pico da tan G, diminui ligeiramente com a incorporação da fibra de coco. A 
justificativa para este fato está relacionada com a interação entre as fibras e as 
cadeias poliméricas reduzindo a capacidade do poliéster de cristalizar-se. [20] 
 A Figura 6 apresenta a variação do módulo de armazenamento, E’, com a 
temperatura para os compósitos estudados. O valor de E’ está diretamente 
relacionado com a capacidade de o material suportar cargas mecânicas com 
deformação recuperável, sendo análogo ao módulo de flexão.[13] Como observado 
na Figura 6, ocorre um significativo decréscimo no valor de E’ com a incorporação de 
fibra de coco até cerca de 80oC, quando então todos os materiais sofrem 
considerável amolecimento térmico. Isto é devido, provavelmente, à diminuição da 
rigidez da matriz poliéster quando se acrescenta a fibra de coco. Na realidade, a 
fibra de coco apresenta uma baixa tensão interfacial com a matriz poliéster[16] o que 
acarreta menor grau de transferência de esforços da matriz para a fibra através da 
interface. Ou seja, a introdução de fibra de coco tende a reduzir tanto a rigidez 
quanto a resistência mecânica da matriz poliéster.[16] 
 Vale aqui mencionar que no caso de outros compósitos,[13,21] ao contrário dos 
resultados da Figura 6, a incorporação de fibras naturais aumenta a rigidez da 
matriz. 
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Figura 6 – Variação do módulo de armazenamento, E’, com a temperatura para os compósitos de 
fibra de coco. 
 
 A Figura 7 mostra a variação do módulo de perda, E”, com a temperatura para 
os compósitos estudados. De um modo geral, todas as curvas de E” mostram 
valores máximos pouco abaixo de -100oC que poderiam estar associados ao pico J 
de relaxação.[13] O pico J corresponde à transição vítrea do polímero que constitui a 
matriz, no caso, resina poliéster. Um segundo pico bem definido ocorre a 40oC para 
o poliéster puro e por volta de 60oC para os compósitos de fibra de coco. Estes picos 
podem ser identificados como picos D de relaxação. Esta relaxação é atribuída à 
mobilidade das cadeias na face cristalina do polímero da matriz, provavelmente 
devido à reorientação das áreas de defeito.[13] O desvio para maiores temperaturas, 
de 40 para 60oC, com a incorporação de fibra de coco pode ser associado à redução 
na flexibilidade do compósito causada pela interação das fibras de coco com as 
cadeias poliméricas.[22] 
 Em relação aos resultados de E’ e E”, considerando-se somente os 
compósitos nas Figura 6 e 7, respectivamente, nota-se um aumento gradual de 10 
para 30% de fibra de coco. Isto indica que, embora diminua a rigidez viscoelástica, 
do poliéster com adição de qualquer percentagem de fibra de coco, existe uma 
tendência de aumento do compósito com 10% para 30% e depois uma diminuição 
de 40% de fibra de coco. A provável explicação seria o efeito de interação das fibras 
com as cadeias poliméricas,[22] quanto maior fosse a fração de fibra incorporada. A 
diminuição correspondente a 40% pode ser conseqüência da dificuldade na 
molhabilidade de uma elevada quantidade de fibra durante o processamento com a 
resina poliéster ainda líquida.[16] 
A Figura 8 apresenta a variação da tan G com a temperatura para os compósitos 
estudados. Vale lembrar que a tan G representa o fator de perda mecânica, medido 
pela razão tan G = E”/E’, que se traduz na capacidade de amortecimento do material. 
Este amortecimento está associado ao equilíbrio entre a fase elástica e fase viscosa 
em uma estrutura polimérica, no caso a matriz dos compósitos.  
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Figura 7 – Variação do módulo de perda, E”, com a temperatura. 

 

 
Figura 8 – Variação da tan G com a temperatura para compósitos com fibras de coco. 

 
Observa-se na Figura 8 que todos os compósitos com fibras de coco 

apresentam, aproximadamente, mesma amplitude dos picos de tan G, com máximos 
bem abaixo do pico correspondente ao poliéster puro. Isto é uma conseqüência do 
fato de as fibras de coco suportarem parcialmente a tensão aplicada sobre o 
compósito e permitirem que somente parte desta tensão possa deformar a interface 
fibra/matriz. Assim, a dissipação de energia fica restrita à matriz e à interface, sendo 
que, quanto mais resistente for a interface, menor a dissipação de energia.[23] 
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CONCLUSÕES 
 
 Ensaios de DMA em compósitos de matriz poliéster reforçada com até 40% 
de fibras extraídas da casca do coco mostraram um ligeiro decréscimo no valor da 
máxima temperatura de transição vítrea da matriz com a incorporação da fibra o que 
foi atribuído à sua interação com as cadeias poliméricas. 
 A introdução de fibra de coco tende a reduzir os módulos de armazenamento 
e de perda, o que se justifica pela dificuldade de transferência de esforços da matriz 
para as fibras, devido à baixa tensão interfacial. 
 O amortecimento traduzido pelo valor da tan G diminui com a adição da fibra 
de coco à matriz poliéster, possivelmente pelo fato de que somente parte da tensão 
aplicada possa deformar a interface fibra/matriz. 
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