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Destaques
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

• Aumento significativo em relação a 2009: 
Produção de aço (+43%) e despacho de ç ç ( ) p
tubos (+20%).

• Retorno da produção no 3º turno• Retorno da produção no 3º turno.
• Desativação da linha de tratamento 

térmico (Q&T) OCTG e aumento da 
produção na linha Q&T Tubing.produção na linha Q&T Tubing. 
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Fluxograma de Produção
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

PRODUTO 
FINAL

MINERAÇÃO
JAZIDA

LAVRA
TRATAMENTO

TRATAMENTO TÉRMICO

TREFILARIA

Tubos de precisão e 
para a indústria 

Tubos para indústria 
petrolífera

CARBONIZAÇÃO FLORESTA

FLORESTAL
p
automotiva

Tubos industriais

Granulado TERMELÉRICA
Carvão
Vegetal

SIDERURGIA
LAMINAÇÃO

168,3 <  < 355,6 mm
6⅝" <  < 14"

Ferro
Gusa  

ALTO FORNO CONVERTEDOR

Aço

FORNO PANELA

Lingotes
LAMINAÇÃO AUTOMÁTICA

LINGOTAMENTO 
CONTÍNUO

LAMINAÇÃO CONTÍNUA

25,4 <  < 177,8 mm
1" <  < 7"
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LINGOTAMENTO DE GUSA
1 <  < 7



Paradas 
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

Instalação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Alto-Forno I 1 dia 1 dia 1 diaAlto-Forno I 1 dia 1 dia 1 dia

Alto-Forno II 1 dia 1 dia 1 dia 10 dias

Aciaria 10 dias

UTE 6 dias 2 dias 3 dias 9 diasUTE 6 dias 2 dias 3 dias 9 dias

Laminação Automática 8 dias

Têmpera PA 2 dias 2 dias 2 dias

Laminação ContínuaLaminação Contínua 7 dias 14 dias

Têmpera PC 2 dias 2 dias 2 dias
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Carv. Vegetal 338.342     
Finos CV 93.120       2
Coque 4.380        Redução
Pelotas 361 038

Fluxograma dos Principais Produtos e Insumos

Altos Fornos
514.606     

Superintendência de Utilidades e Co-produtosPelotas 361.038     
Estoque 15.484  

1

Gusa Líquido 482.697     Aciaria LD

Embarrador Gusa
31.909           

Gusa sólido 16.425       1
Sucata 97.029       

1

Refino

Desgas. à Vácuo
572.540     

69.269             

Forno Panela Refino
1

1572.540     
Ling. Contínuo

Forno Panela
572.540     

Barras adq. 2.939        1

DeformaçãoLam ContínuaLam Automática

Lam. Barras
1.567               

Deformação
1 1 à quente

166.107 92.622 50.163 95.088

Lam. ContínuaLam. Automática
217.462        267.451           

Tratamento
2 térmico142.785         

TrefilariaTubos e Luvas

Tempera
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1 1 Deformação
à frio

Total Produto Acabado
437.495

156.022     76.496             
TrefilariaTubos e Luvas



Produção por Processo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

659.033
685.425

655.007
700.000

257.446

270.193
264.705

603.949

572.540
588.164

609.835

514.606

500.000

600.000

333.057

217.462

387.218

361.037

300 000

400.000

on
/a

no

301.056 307.541

186.521

267.451

158.672

200.000

300.000to

1.5674.95110.45218.806 18.225
0

100.000

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Lam. Contínua Lam. Automática Lam. Barras Aciaria Ferro Gusa

- Retomada da produção mas ainda em níveis abaixo da média recente:
        + 47% na aciaria                             + 40% nas laminações                               + 59% no tratamento térmico                             + 20% no despacho
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Consumo de Energia Primária
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

8 000 700

1.729675
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659

6.000
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3 800
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l/t

ab 400
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M

200
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0

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
-

100

Carvão / Redutores Energia Elétrica Derivados de Petróleo Aço Bruto

- Retorno da produção em três turnos, porém ainda abaixo da média recente.
- Aumento no consumo de GN devido ao aumento da participação de tubos tratados termicamente (de 19 para 25%).

Grupo Vallourec 7Energia & Gases Industriais 2011: 17 a 19 de agosto de 2011



Consumo de Energia Primária por Processo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

112
18 17 50 93 181100%

792
794 819 1.229 946

330
343 322 438 282

188 213 206 214 170

112 164 188 268 156

69875949
26

80%

90%

100%

4.466
4.161 4.166

4.850
4.339

50%

60%

70%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

%

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Ferro Gusa Lam. Tubos Aciaria Lam. Barras Trefilaria + Usina tubos Sistema de Energia Outros
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Relação Gusa/Aço
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

1 000 200 000

865 862 857 843850800

1.000

160.000

200.000

123.563125.479600

us
a/

ta
b

120.000

86.159

97.029
91.897400kg

 g

80.000

0

200

-

40.000

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Gusa/Aço Sucata LD

- Aumento do consumo total de sucata, devido ao aumento geral da produção de aço
- Aumento do embarramento de gusa.
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Produção do Lingotamento Contínuo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

800.000

659.033
685.425

655.007

700.000

572.540

500.000

600.000

387.218

300.000

400.000

to
n/

an
o

100.000

200.000

0

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
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Despacho / Aço Bruto
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

100%

78,7%
76 5% 76 0%

93,1%

81,4%80%

76,5% 76,0%

60%

40%

0%

20%

0%

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

- Aumento do despacho de tubos.
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Consumo de Combustíveis nos Altos Fornos
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

700

491
510 519521

503507

556

500

600

491

453
468

445

503

300

400

kg
/t 

gu
sa

188
167

152
180 185

143
116

162 165
134100

200

k

116

0,40,513,00,50,5

0

100

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Car ão Vegetal AF I Car ão Vegetal AF II Finos de CV AF I Finos de CV AF II Gás Nat ral AF IICarvão Vegetal AF I Carvão Vegetal AF II Finos de CV AF I Finos de CV AF II Gás Natural AF II

- Melhora do rendimento devido a operaçao contínua e sem interrupções.
- Aumento no consumo de finos e pelotas
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Carbono Fixo nos Altos Fornos 
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

1 200

116
143

162
165

1.000

1.200
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356

331

366
358

-
-

-

134 41 26

600

800

g/
tg
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a

367
328

293
345

313

108
114

113
120

99

200

400

kg

0

200

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Carv. Veg. AF I Finos AF I Carv. Veg. AF II Coque AFII Finos AFII

- Aumento no consumo de finos e pelotas.
- Redução no consumo de coque no AF II em relação à produção total. 
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Consumo de Gás de Alto Forno
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

1.4581 200 000 1 500

28.242
20.321

1.531

391

1.279

1.363
1.322

1.283
1.000.000

1.200.000

1.250

1.500

282.056
267 992

163.210

237.339

243.720

243.884
-

271.773

29.329 15.783

3 838

19.844 22.949

22 085

24.026

600.000

800.000

G
ca

l

750

1.000

343.787
372.681

302.181

267.992

215.449

246.337

179.915
3.838 22.085

400.000

G

500

137.085

208.055

-

200.000

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
-

250

Laminação de Tubos Ferro Gusa UTE Lam. Barras
Laminação à Frio Aciaria Sistema de Energia Consumo específico

- Retorno do consumo específico ao patamar regular devido à normalização da produção de gusa e consequente aumento no consumo das laminações e UTE.
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Perdas de GAF 
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

25% 350

20%

20%

25%

300

350

17% 17%

15%
200

250

259,10

295,25
326,01

8%7%

10%

100

150

104,42 107,68

0%

5%

-

50

0%

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
- Desativação da linha de GAF para forno da laminação de barras.
- Menor consumo no em fornos das laminações devido problemas de qualidade.
- Problemas na operação e distribuição do GAF.
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Consumo de Energia Elétrica por Processo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

684700 700
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10

2482

536

500

600

500

600

102 110

148

96

37

56
41 46
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39
43
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44

8
8

7

7 6 19

450 448

300

400

500

300

400
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193

157
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96

83

101 102 110

100

200

300

100

200

300

-

100

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
0

100

Laminação de Tubos Ferro Gusa Aciaria Outros
Sistema de Energia Laminação à Frio Lam. Barras Consumo específico

- Retorno da produção em três turnos , porém ainda abaixo da média recente
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Consumo de Gases Combustíveis
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

1 200

1.088

-

1.000

1.200

661

731

802
780

1

-
-

-

600

800

ca
l/t

ab

400

600M
c

0

200

0

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Gás Natural GLP

- Retorno da produção em três turnos, porém ainda abaixo da média recente
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Consumo de GLP por Processo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

80%

100% 20

60%

10

15

/t
b

40%

5

10

M
l/

0%

20%

0

5

0%

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
0

Aciaria Outros Consumo específico

- O GLP é usado apenas como backup do gás natural (em 2006 o consumo se deve a testes devido à instabilidade na Bolívia).
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Consumo de GN por Processo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

600 000 1 200
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2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
600

700

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Laminação de Tubos Lam. Barras Aciaria Trefilaria
Ferro Gusa Sistema de Energia Outros Consumo específico

- Desativação da linha de GAF do forno da Laminação de Barras.
- Redução de uso GN na geração de vapor.
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Consumo de Vapor por Processo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

50 000

3 927

-
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743
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40.000

45.000

50.000
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3.170
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10 000
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2 006 2 007 2 008 2 009 2 0102.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Trefilaria Aciaria Outros Lam. Barras Sistema de Energia Lam. Tubos
- Aumento do uso em decapagens.
- Aumento do uso não industrial.
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Consumo de Gases Criogênicos
Superintendência de Utilidades e Co-produtos

140

113,69
108,65

116,69114,93120
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95,71
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³
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0

20

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Oxigênio Nitrogênio Argônio
- N2 - redução do número de paradas
- O2 - treinamento dos operadores da aciaria
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Consumo de Oxigênio por Processo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos
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46 06
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2 006 2 007 2 008 2 009 2 0102.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Aciaria Ferro Gusa Laminação RK Lam. Tubos Forno de Pontas

- Aumento da taxa de enriquecimento nos AF`s a partir de 2006. 
- Treinamento dos operadores da aciaria

Grupo Vallourec 22Energia & Gases Industriais 2011: 17 a 19 de agosto de 2011



Consumo de Nitrogênio por Processo
Superintendência de Utilidades e Co-produtos
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Forno de Pontas Ferro Gusa Trefilaria Usin. de Tubos e Luvas Aciaria Lam. Barras Lam. Tubos Sistema de Energiag

- Redução do número de paradas
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Consumo de Água Comprada
Superintendência de Utilidades e Co-produtos
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Evolução consumo água Água Industrial Água Potável Total de Água Comprada

- Ações de Grupo de  Melhoria Contínua.
- Substituição por água do circuito industrial e água de captação própria em alguns processos.

Grupo Vallourec 24Energia & Gases Industriais 2011: 17 a 19 de agosto de 2011



Índice de Recirculação de Água 
Superintendência de Utilidades e Co-produtos
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Água recirculada % de Recirculação

- Atuação de Grupo de Melhoria Contínua.
- Retorno da produção no 3º turno, reduzindo o consumo específico.
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Percentual de Energia Renovável
Superintendência de Utilidades e Co-produtos
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Energia Fóssil (Coque) Energia Renovável da Biomassa Energia Renovável da Hidroeletricidade
Energia Fóssil (der. Petróleo e GN) % Energia Renovável

- Desativação de consumidores exclusivos de GN (linha Q&T OCTG) e aumento do uso de GAF nas laminações e UTE.
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Superintendência de Utilidades e Co-produtos

Obrigado!Obrigado!

Dr. Ricardo Junqueira Silva – (31) 3328 2099
ricardo.junqueira@vmtubes.com.br

Camila Soares Lana da Silva – (31) 3328 2971
camila.lana@vmtubes.com.br

Felipe Castilho de Souza Aguiar – (31) 3328 2887Felipe Castilho de Souza Aguiar (31) 3328 2887
felipe.castilho@vmtubes.com.br 

Fabrício Rodrigues Fonseca – (31) 3328 2543
f b i i f @ t b b
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fabricio.fonseca@vmtubes.com.br


